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通标标准技术服务有限公司深圳分公司

授权签名

胡璇 授权签字人

客户名称： 东莞市润甲科技有限公司

客户地址： 广东省东莞市企石镇万丰工业路一街 3 号 2 号楼 401 室

样品名称 : 观复盾护景贴

其他信息 : 品牌：悟赫德（woowhead）

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

*******************************************************************************************************************************

SGS 参考号 : GZMR260601910501

样品来源 : 委托送样

收样日期 : 2026-06-03

测试周期 : 2026-06-03 ~ 2026-06-09

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）



 

检测报告
编号： SZIN2606001469PL01_CN 签发日期: 2026-06-09 页码：2 of 4

结果总结：

序号 测试项目 测试方法 结果 结论

1 透光率和雾度 GB/T 2410-2008 方法 A 见结果 符合

符合：达到要求

不符合：未达到要求

备注：

/：不下判定
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测试项目：透光率和雾度

样品描述：A-片材

测试方法：GB/T 2410-2008 方法 A

实验室环境条件：(23 ± 2) ℃，(50 ± 5) %RH

测试条件：

试样厚度：0.72 mm

测试结果：

样品 A

光源：C

测试项目 透光率，% 雾度，%

测试结果 96.5 0.4

客户要求 ≥96 ＜1

结论 符合 符合

备注：

1. 测试前撕掉试样的保护膜。

2. 粘性面朝向光源。

3. 此检测项目/方法由 SGS 集团内其他实验室执行。

测试照片：

原样-样品 A 测试前-样品 A
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测试后-样品 A

设备信息：

设备名称 型号 设备编号 校准日期 下次校准日期

透光率/雾度测定仪 NDH5000 GZMR-PL-E083 2026-06-04 2027-06-03

附录信息： 

1.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

2.除非另有说明，本报告在不考虑测量不确定度的情况下，根据检测结果是否在规定限值或规格范围内

做出符合性声明。

********报告结束********
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